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本年度は、人工乾燥の前処理として注目されている蒸煮減圧処理・初期蒸煮について、高温乾燥と

組み合わせて試験を行った。一般に、蒸煮減圧処理には乾燥速度を増加させる効果が、初期蒸煮には

表面割れを抑制する効果があると言われている。

１．材料及び試験方法

試験材には、県内産スギ無背割り柱材(120㎜正角，3m)を用いた。資料片の採取位置等は図－１に

示す。材の個体差による影響を少なくし、蒸煮減圧処理，初期蒸煮の効果を明確にするため、1本の

材を2分割しそれぞれ別の条件で乾燥試験に供した 「減 「蒸 「無」の3つの試験区分を設け、処。 」， 」，

理内容と試験材の割り振りは表－１

のとおりとした。今回の高温乾燥ス

ケジュールは長野県で良好な結果が

出ているものを元に作成しており、

4日以内に表面割れを押さえて含水

率20%以下に仕上げるのを目標とし

たものである（図－２ 。乾燥終了後に資料片を採取し、断面写真を撮影し（図－３ 、内部割れ等） ）

の計測を行うと共に、全乾法により含水率と水分傾斜の測定を行った。また、サンプル材を乾燥中に

定期的に抜き出し、重量，割れ，寸法の変化を計測した。サンプル材の含水率と水分傾斜は、乾燥前

に両端の資料片を採取し全乾法により測定した。

２．試験結果

乾燥後の試験材の含水率は7.8～43.2％であった 初期含水率との関係を図－４に示す また 幅0.。 。 、

5㎜以上の割れを調査したところ、1本あたり割れ長さ合計(平均値)で実大材は264㎝，1/2材の場合3m

材換算でそれぞれ、減：61㎝，蒸：157㎝，無：206㎝であった。割れ抑制効果については、期待した

程ではなかったといえる（図－５ 。）

サンプル材の含水率変化を図－６に示す。今回は初期重量がほぼ等しい材を選んでサンプルとした

にも関わらず、初期含水率には大きなばらつきが存在した。また、そのばらつきは乾燥後においても

解消されることはなく 乾燥条件よりも材の性質の方が影響が大きいようである 蒸煮減圧処理には、 。 、

減圧時の含水率減少は認められるものの、その後の乾燥速度増加は認められなかった。表面割れの発

生時期は乾燥初期の24時間以内に集中しており 以後の割れ発生はほとんど見られなかった 図－７、 （ ，

８ 。）

断面写真による内部割れ等の計測結果より、蒸煮減圧処理には表面割れを抑制し、中心割れ・内部

割れを増加させる効果と共に、材中心部の含水率が減少する傾向が見られた。蒸煮処理には表面割れ

の明確な抑制効果はみられず、内部割れの増加傾向が認められた（図－９，１０，１３ 。また、表）

面割れと内部割れの間には負の相関があるのではないか、との予想をしていたが、実際はむしろ正の

相関が予想される結果であった。

表 － １ 試 験 内 訳

実 大 材 ｻﾝﾌﾟﾙ材

減 ：蒸 煮減 圧 処 理＋ 初 期 蒸煮 ＋ 高 温乾 燥

蒸 ：初 期 蒸煮 ＋ 高 温乾 燥 12本
無 ：高 温乾 燥

＊ 初期 蒸 煮 ：乾 球 温度 9 8℃-湿球温度98℃ 8時間

＊ 蒸 煮 減圧 処 理 ：蒸 煮 処理 （120℃ )8時 間 ＋ 減圧 処 理 (0.1～ 0.4atm)2時 間

処 理 内 容

5組
5組

3組
5

組

1/2材








